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Stowo wstepne

Potrzeba oszczedzania energii wynika

z przestanek ekonomicznych, ekologicz-
nych oraz z dazenia do zwiekszenia bezpie-
czenstwa energetycznego kraju. W Polsce
w budynkach zuzywa sie okoto 40%
catkowitej ilosci wytwarzanej energii, co
stanowi zrodto najwiekszych potencjalnych
oszczednosci energetycznych w kraju.

Ograniczenie zuzycia energii przy jed-
noczesnym oszczednym wykorzystaniu
surowcow niezbednych do jej wytworzenia
jest jednym z filarédw koncepcji zrow-
nowazonego budownictwa. W zwigzku

z tym, zmniejszenie eksploatacyjnej ener-
gochtonnosci budynkoéw stato sie istotng
i trwata tendencjg rozwoju budownictwa,
stanowigcag wyzwanie dla projektantéw
nowych budynkdéw i modernizacji budyn-
koéw istniejacych.

Wedtug szacunkdéw do ogrzewania

i wentylacji zuzywane jest okoto 70% catej
energii potrzebnej do eksploatacji budynku
mieszkalnego. W zwiagzku z tym ciepto

do ogrzewania jest jednym z gtéwnych
zrédet oszczednosci energetycznej w bu-
dynku. Jednym ze sposobdéw zmniejszenia
zapotrzebowania budynku na energie

do jego ogrzania jest zaprojektowanie
przegrod zewnetrznych tak, aby zapewnic
odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng tych
przegrod poprzez osiggniecie prawidto-
wych wartosci wspdtczynnika przenikania
ciepta U_ [W/m2K].

Przegrodami zewnetrznymi, ktérym
nalezy sie szczegdlna uwaga, sg objete
zakresem niniejszej broszury dachy skos$ne
o konstrukcji drewnianej oraz stropy pod
nieogrzewanym poddaszem.

Dachy skosne o konstrukcji drewnianej nie

sq przegrodami jednorodnymi ze wzgledu

na wtasciwosci cieplne zastosowanych

w nich materiatéw. Wartosé¢ wspdtczynnika

przewodzenia ciepta drewna, z ktérego
wykonane sg krokwie, jest okoto cztery razy
wieksza od wartosci tego wspodtczynnika
dla wetny mineralnej mocowanej miedzy
krokwiami. Réznice w cechach tych
materiatow prowadzg do koniecznosci
oceny tej przegrody pod katem cieplnym,
uwzgledniajgc te niejednorodnoscé.

Podane w przygotowanych tabelach
doboru izolacji termicznej dla dachdéw
skosnych i stropéw pod pomieszczeniem
nieogrzewanym wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta U_, powstaty jako wynik
obliczen réznych uktadéw dachowych
wykorzystujacych metodologie obliczenio-
wa przewidziana dla przegréd niejedno-
rodnych. Wszystkie obliczenia wykonano
w programie ArCADia-TERMOCAD 7.5.

Tabele te nalezy takze traktowacd jako
przedstawiony w bardzo przystepnej
formie materiat szkoleniowy utatwiajacy
zrozumienie obliczen cieplnych przegrod
budowlanych o niejednorodnej struktu-
rze materiatowej.
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2 . Wymagania prawne

zwigzane z komfortem termicznym

L.p. Numer Dziennika Ustaw | Tytut
lub Polskiej Normy

m Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
z pdzn. zm.

[2] Dz.U.2019.0.1065 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie.

[3] PN-EN ISO 6946:2017 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[4] PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenika-
nia ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

[5] PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Przeptywy ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegdtowe.

[6] PN-EN ISO 13788: 2013-5 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdéw bu-
dowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obli-
czania.

[7] PN-EN ISO 7345:2018-06 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw i komponentéw
budowlanych. Wielkosci fizyczne i definicje.

[8] PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgot-
nosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury
okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci ciepl-
nych.

[9] PN-EN ISO 13789:2017 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Meto-
da obliczania.

[10] PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Czesé 1. Obcigzenie
cieplne, Modut M3-3.

[m PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.
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Podstawowe pojecia z zakresu fizyki budowli

I komfortu termicznego oraz podstawowe definicje
Zwigzane z obliczeniami cieplnymi

Podstawowe pojecia z zakresu fizyki
budowli i komfortu termicznego:

Komfort termiczny - zgodnie z [1].
® Budynek powinien by¢ zaprojekto-
wany i wykonany z takich materiatéw
i wyrobow oraz w taki sposob, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikdow lub sgsiadow,
w szczegdlnosci w wyniku wystepowania
wilgoci w elementach budowlanych lub
na ich powierzchniach.

® Budynek i jego instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej
wody uzytkowej, a w przypadku
budynku uzytecznosci publicznej
rowniez oswietlenia wbudowanego,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w taki sposodb, aby ilos¢ ciepta, chtodu
i energii elektrycznej, potrzebnych
do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, mozna byto utrzymacd
na racjonalnie niskim poziomie.

® Budynek powinien by¢ zaprojektowany
i wykonany w taki sposob, aby ogra-
niczy¢ ryzyko przegrzewania budynku
w okresie letnim.

Kondensacja pary wodnej

Zjawisko to moze wystepowac na po-
wierzchniach (kondensacja powierzchnio-
wa) i wewnatrz zewnetrznych przegrod
budowlanych (tzw. kondensacja wgtebna
lub miedzywarstwowa). Ochtodzenie
powoduje wzrost wilgotnosci wzglednej
powietrza - faktyczna zawartosc¢ wilgoci
w powietrzu nie zmienia sie, wzrasta
natomiast stan nasycenia parg wodna
powietrza. Temperatura, przy ktérej rozpo-
czyna sie proces skraplania (kondensacji)
pary wodnej nazywana jest temperaturg
punktu rosy.

Elementy budynku, w tym réwniez dachy
skosne, nalezy projektowad zgodnie z [2],
aby spetni¢ ponizsze warunki zawarte

w § 321:

1. Na wewnetrznej powierzchni nieprze-
zroczystej przegrody zewnetrznej nie
moze wystepowac kondensacja pary
wodnej umozliwiajgca rozwoj grzy-
béw plesniowych.

2. We wnetrzu przegrody, o ktérej mowa
w ust. 1, nie moze wystepowac na-
rastajgce w kolejnych latach zawil-
gocenie spowodowane kondensacja
pary wodnej.

3. Warunki okreslone w ust. 1i 2 uwaza
sie za spetnione, jesli przegrody od-
powiadajg wymaganiom okreslonym
w pkt 2.2.4. zatgcznika nr 2 do rozpo-
rzadzenia [2].

Zgodnie z [2] pkt 2.2. zatacznika nr 2
okreslono warunki spetnienia wymagan
dotyczgcych powierzchniowej kondensacji
pary wodnej:

® W odniesieniu do przegrod zewnetrz-
nych budynkdéw mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego, uzytecznosci pu-
blicznej, produkcyjnych, magazynowych
i gospodarczych rozwigzania przegrod
zewnetrznych i ich weztow konstruk-
cyjnych powinny charakteryzowac sie
wspotczynnikiem temperaturowym f__
o wartosci nie mniejszej niz wymagana
wartosé krytyczna, obliczona zgodnie
z Polska Norma dotyczacag metody
obliczania temperatury powierzchni
wewnetrznej koniecznej do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacji miedzywarstwowej.
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°* Wymagang wartosé krytyczng wspot-
czynnika temperaturowego f__, w po-
mieszczeniach ogrzewanych do tempe-
ratury co najmniej 20°C w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej nalezy okreslac
wedtug rozdziatu 5 Polskiej Normy [6]
przy zatozeniu, ze $rednia miesieczna
wartosé wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnetrznego jest rowna ¢=50%, przy
czym dopuszcza sie przyjmowanie
wymaganej wartosci tego wspdtczynnika
rownej 0,72.

® Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej,
o ktérej mowa w pkt. 2, wewnatrz
przegrody w okresie zimowym, o ile
struktura przegrody umozliwi wyparo-
wanie kondensatu w okresie letnim i nie
nastapi przy tym degradacja materiatéw
budowlanych przegrody na skutek
tej kondensacji.

Szczelnos¢ obudowy budynku

Wtasciwie wykonana obudowa budynku -
izolacja - pozwala unikng¢ wystepowania
ewentualnych nieszczelnosci w postaci:
zle wykonanych tgczen, wyprowadzenia
instalacji, peknie¢, mostkow termicz-

nych lub innych przeciekéw. Sg one
bowiem przyczynag bardzo powaznych
konsekwencji, zarébwno technicznych, jak

i energetycznych, w tym m.in: rosngcych
strat ciepta, niekontrolowanej wymiany
powietrza, stabej ochrony przed hatasem,
prawdopodobienstwa wystgpienia uszko-
dzen konstrukcyjnych spowodowanych
kondensacja pary wodnej, grzybem, plesnig
lub korozja. Dlatego tez najwazniejsze jest,
aby na etapie planowania wypracowacd
szczegotowg koncepcje szczelnosci budyn-
ku, w tym budowy wszystkich potgczen
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,
potaczen scian oraz otwordw w przegro-
dach wewnetrznych i zewnetrznych.

Zgodnie z [2] pkt 2.3. zatgcznika nr 2
Szczelnos$¢ na przenikanie powietrza

°* W budynku mieszkalnym, zamieszkania
zbiorowego, budynku uzytecznosci
publicznej, a takze w budynku produk-
cyjnym przegrody zewnetrzne nieprze-
zroczyste, ztgcza miedzy przegrodami
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i czesSciami przegrdéd oraz potaczenia
okien z osciezami nalezy projektowac
i wykonywac¢ pod katem osiggniecia
ich catkowitej szczelnosci na przenika-
nie powietrza.

® Zalecana szczelnos¢ powietrzna budyn-
kéw wynosi:

1. w budynkach z wentylacjg grawitacyj-
ng lub wentylacjg hybrydowg -
Ng, < 3,0 [1/h];

2. w budynkach z wentylacjg mechanicz-
na lub klimatyzacja - n., < 1,5 [1/h].
Zalecane jest, by po zakonczeniu
budowy budynek mieszkalny, zamiesz-
kania zbiorowego, uzytecznosci pu-
blicznej i produkcyjny zostat poddany
probie szczelnosci przeprowadzonej
zgodnie z Polska Normg dotyczaca
okreslania przepuszczalnosci po-
wietrznej budynkéw w celu uzyskania
zalecanej szczelnosci budynkdw.

Wspébtczynnik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialna energie pierwotna EP
okresla ilos¢ nieodnawialnej energii
pierwotnej potrzebnej na ogrzewanie,
chtodzenie, oswietlenie, wentylacje oraz
na produkcje cieptej wody uzytkowej.

EP = EP,,,,, + AEP_ + AEP_ [KWh/(mZ+rok)]

gdzie:

EP,., - czastkowa maksymalna wartosc
wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej

wody uzytkowej,

AEP. - czastkowa maksymalna wartosc
wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,

AEP, - czastkowa maksymalna wartosc
wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

Wartosé wspodtczynnika EP dla budynku

mieszkalnego jednorodzinnego wynosi
70 [KWh/m?2erok].

SAINT-GOBAIN




termo {J matrix

Podstawowe definicje zwigzane
z obliczeniami cieplnymi:

Komponent budowlany
Element budynku lub jego czes¢.

Przegroda budowlana

Jest to konstrukcja oddzielajagca pomiesz-
czenie od $rodowiska zewnetrznego lub
innego pomieszczenia.

Warstwa jednorodna cieplnie

Warstwa o statej grubosci, o wtasciwo-
$ciach cieplnych jednorodnych lub takich,
ktore mozna uwazadé za jednorodne.

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta
Wartos$é charakteryzujaca zdolnos$é danego
materiatu do przewodzenia ciepta; infor-
muje ile ciepta w ciggu jednej sekundy (s)
przeptynie przez 1 m? jednolitego materiatu
o grubosci 1 m przy réznicy temperatury

1 stopnia Kelwina, im wartos¢ nizsza tym
wiekszy opodr cieplny materiatu.

Opor cieplny przegrody
Jest sumag wszystkich opordéw cieplnych
warstw materiatu przegrody.

Opér przejmowania ciepta na powierzchni
R_ (wewnetrznej), R, (zewnetrznej)
Parametr zalezny od kierunku ruchu po-
wietrza [tablica 1 normy PN EN ISO 6946:
20171.

Catkowity opér cieplny R,

Jest to suma opordw cieplnych wszystkich
warstw materiatu przegrody wraz z opora-
mi przejmowania ciepta.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U
Strumien cieplny w stanie ustalonym
podzielony przez pole powierzchni i réznice
temperatury po obu stronach uktadu.

Mostek termiczny (cieplny)

Miejsce w obudowie zewnetrznej budynku,
w ktérym obserwuje sie obnizenie tempe-
ratury wewnetrznej powierzchni i wzrost
gestosci strumienia cieplnego w stosunku
do pozostatej czesci przegrody. Mostki
termiczne dzieli sie na:

® |iniowe o statym przekroju poprzecznym
na pewnej dtugosci; wystepujg w miej-
scach braku, pocienienia lub nieciggtosci
termoizolacji, np. wierice $cian ze-
whnetrznych, nadproza, stupy zelbetowe
w $cianach z ceramiki budowlanej,

® punktowe, np. miejsce przebicia warstwy
termoizolacji przez tacznik o znacznie
wyzszej przewodnosci cieplnej niz sam
materiat izolacji.
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4. Metodyka obliczen cieplnych

Wartosé wspotczynnika przenikania ciepta oblicza sie wykorzystujgc metode podang w normie
PN-EN ISO 6946:2017 [3].

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U_ dla przegréd budowlanych jednorodnych
(np. strop pod poddaszem nieogrzewanym).

Opor cieplny

d 2.K
R :T [mw :l

gdzie:

* R - opdr cieplny kazdej jednorodnej cieplnie czesci komponentu
* d - grubos¢ warstwy materiatu w komponencie [m]
. )\ - projektowana wartos$¢ wspodtczynnika przewodzenia ciepta [%]

Catkowity opdr cieplny przegrody z warstw jednorodnych

R,=R,+R +R,+.+R +R_[TX

tot — '\si 1 2 e n se W
gdzie:
° Rsi - opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej przegrody [(m*K)/W]
L Rse - opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej przegrody [(m?K)/W]
* R, Ry, ..., R, - obliczeniowe opory ciepine kazdej warstwy [(m*K)/W1]

Opory przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej danej przegrody, w zaleznosci
od kierunku przeptywu strumienia cieplnego, odczytuje sie z tablicy 7 normy PN-EN ISO 6946:2017 [3].

Opodr przejmowania Kierunek strumienia ciepta
ciepta [m*.K/W] W gére Poziomy W dét
R, 0,10 0,13 0,17
R, 0,04 0,04 0,04

Wspdtczynnik przenikania ciepta U

_ 1 \W
U= a [mZ-K]
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Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U_

la przegréd budowlanych niejednorodnych (np. dach skosny)

Opor cieplny

R

_d rm2k
_T[W]

gdzie:

* R - opdr cieplny kazdej jednorodnej cieplnie czesci komponentu

* d - grubos¢ warstwy materiatu w komponencie [m]

° )\ - projektowana wartos¢ wspodtczynnika przewodzenia ciepta [%

Catkowity opér cieplny przegrody z warstw niejednorodnych

W wynikach zastosowanej metody, analizowany komponent zostaje podzielony na warstwy i wycinki:

R

_ Rtot;upper +R
tot 2

tot;lower

gdzie:
* R

*R

- kres gérny catkowitego oporu cieplnego [(m*K)/W]
- kres dolny catkowitego oporu cieplnego [(m*K)/W]

tot;upper

tot;lower

Kres gérny catkowitego oporu cieplnego

2,
1 _ S +.“+L[mTK]
I:2tot;u|oper Rtot,a Rto'c.b Rtot,q
gdzie:
* Riotar Riotpor =+ Rtot’q - catkowite opory cieplne kazdego wycinka [m*K/W]

Kres dolny catkowitego oporu cieplnego

R

=R+R+R+R..+R +R_,

tot;lower

gdzie:
* R

apr ij, e qu - opory cieplne wycinkéw budujgcych j-ta warstwe niejednorodng w danym komponencie [m*K/W]
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Wspotczynnik przenikania ciepta U

U=t [

24
Rtot meeK

Przy wyznaczaniu wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody wymagane jest uwzglednienie trzech
poprawek, okreslonych w PN-EN ISO 6946:2017.

Wyrdznia sie poprawke z uwagi na:
» pustki powietrzne w warstwie izolacji,
» taczniki mechaniczne przebijajace warstwe izolacyjna,
» zastosowanie dachu o odwrdéconym uktadzie warstw.

Poprawiony wspdtczynnik przenikania ciepta, skorygowany o wyzej wymienione poprawki, oblicza sie
wedtug wzoru:

U.=U+AU [
AU = AU, + AU, + AU, [ 2]

gdzie:
o AUg - poprawka z uwagi na pustki powietrzne [W/(m?*K)]
° AUf - poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne [W/(m*K)]

o AUr - poprawka z uwagi na dach o odwréconym uktadzie warstw [W/(m?*K)]

Izolacyjnosé cieplna

Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta U_ dla scian, stropow i stropodachéw, obliczone zgodnie
z Polskimi Normami nie moga by¢ wieksze niz wartosé U cmasy: Najwyzsze dopuszczalne wartosci

U cmas okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra [2], w zataczniku numer 2.

UC S UC(max)

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi Wspoétczynnik przenikania ciepta U man
poddaszami lub nad przejazdami [W/(m2K)]
przy tz16°C 0,15
przy 8°C s t<16°C 0,30
przy t< 8°C 0,70

t. - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia [2].

Im nizsza wartos¢ wspodtczynnika U tym lepsze wtasciwosci izolacyjne przegrody.

C(max)’
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5. Rekomendowane przez ISOVER i RIGIPS

klasy termiczne przegrod dla dachdow skosnych
wraz z odpowiadajacg im wartoscig U_

>
>

® O

0,25 0,20 0,15 0,13 0,10
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(mK)] [W/(m?K)] [W/(mZK)] [W/(m?K)]
Warunki Warunki Warunki Warunki Budynek Budynek
techniczne, techniczne, techniczne, techniczne, niskoenerge- pasywny
jakim powinny  jakim powinny jakim powinny jakim powinny tyczny
odpowiadac odpowiadac odpowiadac odpowiadac
budynki i ich budynkiiich budynkiiich budynki i ich
usytuowanie usytuowanie usytuowanie usytuowanie

z roku 2009 z roku 2014 z roku 2017 z roku 2021
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Dobdr odpowiedniego systemu

izolacji termicznej - krok po kroku

Krok 1

Okreslenie normowych maksymalnych wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uciman dla dachu
skos$nego lub stropu pod nieogrzewanym poddaszem w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu
(np. dach skosny nad pomieszczeniem o temperaturze t, =22°C — U = 0,15 [W/(m2K)]1.

C(max)

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi Wspdtczynnik przenikania ciepta U max
poddaszami lub nad przejazdami [W/(m2K)]
przy t216°C 0,15
przy 8°C=st<16°C 0,30
przy t< 8°C 0,70

t. - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia [2].

Krok 2

Okreslenie klasy termicznej, jaka chcemy
uzyskadé dla rozwazanej przegrody

(np. dla dachu skosnego w budynku “ P
niskoenergetycznym — klasa niebieska,

U = 0,13 W/m?2K).

C(max)

0,25 0,20 0,15 0,13 0,10

[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]
Warunki Warunki Warunki Warunki Budynek Budynek
techniczne, techniczne, techniczne, techniczne, niskoenerge- pasywny
jakim powinny  jakim powinny jakim powinny jakim powinny | tyczny
odpowiadacd odpowiadacd odpowiadad odpowiadad
budynki i ich budynki iich budynkiiich budynki i ich
usytuowanie usytuowanie usytuowanie usytuowanie
z roku 2009 z roku 2014 z roku 2017 z roku 2021

Isover @|Rigips Tweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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Krok 3

Okreslenie rodzaju przegrody oraz miejsca izolacji termicznej przegrody:
° Dach skosny z izolacja termiczng miedzy i pod krokwiami:
1. Z wentylacja potaci dachowych jednokanatowa — strona 14
2. Z wentylacja potaci dachowych dwukanatowag — strona 19
® Strop pod pomieszczeniem nieogrzewanym (wentylacja w poddaszu nieuzytkowym) — strona 24
® Dach skos$ny z izolacjq nakrokwiowa i miedzy krokwiami (termomodernizacja) — strona 26

Krok 4

* Dla dachéw skosnych
Ustalenie wymiardéw krokwi i ich rozstaw wg tabel I-VI i VIII (np. krokwie o wymiarze 10x20 cm,
w rozstawie co 70 cm w osiach).

[ ]
® O 1 1 1 1 1 1 @
-—— B

tabela ll

Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

Grubosé [cm]
Super-Maty .
Izolacja pod | Plus A=0,032 VL‘:}T‘::;
krokwiami [W/(mK)]
" sxh [cm]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 16 8x16
A=0,030
[W/(mK)] 16 ox18
gr. 15 cm 20 10x20

40=D<60 60<D<80

80<D<100

D=100

*)  Dla dachu skosnego, w ktérym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].

¢ Dla stropéw pod poddaszem nieogrzewanym
Ustalenie grubosci stropu zelbetowego wg tabeli VII (np. strop zelbetowy o grubosci 20 cm).

Krok 5

Dobranie rodzaju izolacji termicznej oraz jej grubosci wg tabel I-VIIl dla odpowiedniego rodzaju

przegrody oraz miejsca izolacji termicznej (np. dla dachu skosnego z wentylacja potaci dachowej
jednokanatowej - Super-Mata Plus pomiedzy krokwiami oraz ISOVER Multimax 30 pod krokwiami
gr. 15 cm - tabela ID).

Al ]
@ O 1 1 1 1 1 1 @
-—— B

Wspoétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

Grubos$é [cm]
Super-Maty .
Izolacja pod | Plus A=0,032 vlllr)g:\::ir
krokwiami [W/(mK)]
| sxh [cm]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 16 8x16
A=0,030
gr. 15 cm 20 10x20

40=D<60 60=D<80

80=D<100

D=100

*)  Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0230 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdiczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].

12




termo (g matrix

Krok 6

Uwzgledniajagc wymagania normowe maksymalnej wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uc(max)
oraz wymagania dotyczgce klasy termicznej przegrody, wymiardw i rozstawu krokwi lub grubosci
stropu, rodzaju i grubosci ocieplenia dla okreslonego rodzaju przegrody oraz miejsca izolacji
termicznej okreslamy wartos¢ U, z tabel I-VIIl (np. dla U_ = 0,13 [W/(m2K)], krokwi o wymiarze
10x20 cm, w rozstawie co 70 cm z izolacja termiczna Super-Mata Plus pomiedzy krokwiami oraz
ISOVER Multimax 30 pod krokwiami gr. 15 cm dla dachu skosnego z wentylacjg potaci dachowych
jednokanatowa U_ = 0,11 [W/(m?K)].

[ e B ]
® O 1 1 1 1 1 1 @
[ = e

tabela ll

Grubos¢ [cm] Wspétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
A Super-Maty Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolacja pod | Plus A=0,032 .
L krokwi
krokwiami [W/(mK)] sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60<D<80 80<D<100 D=100
krokwiami
ISOVER 10 7x14 0,13
Multimax 30 16 8x16 0,12**) 0,12**)
A=0,030 |
[W/(mK)] 16 I9x18 0,12
gr. 15 cm 20 10x20 0,1

*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdiczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].

Krok 7

* Dla dachéw skosnych
Dobranie odpowiedniego rozwigzania systemowego zabudowy poddasza Rigips na podstawie
rekomendacji z rozdziatu 8 z uwzglednieniem grubosci izolacji termicznej pod krokwiami (np. dla
zabudowy dachu sko$nego z wentylacjg potaci dachowych jednokanatowa dla grubosci izolacji
termicznej pod krokwiami gr. 15 cm - system Rigips 4.70.04 |lub 4.70.07).

| tablica 3 |

Grubosé wetny Rekomendowany system Rekomendowane wieszaki lub
pod krokwiami Rigips uchwyty do systemu Rigips
4.70.02 -
0 cm (system nakrokwiowy) ) ) :
4.70.03 Wieszak typu , Klick-Fix”
Wieszak do poddaszy
4.70.04 o dt. 180 mm do profili CD 60
Uchwyt RIGIPS ES o dt. 125 mm
4.70.05 do profili CD 60
10.em Wi k RIGISTIL do k trukcji
1esza O KONStrukcjl
4.70.07 drewnianej o dt. 170 mm
Uchwyt bezposredni GL9
4.70.08 o dt. 125 mm do profili C RIGISTIL
Wieszak do poddaszy
47008 o dt. 250 mm do profili CD 60
15¢cm Wieszak RIGISTIL do konstrukcji
4.70.07 drewnianej RIGISTIL CLIPLAINE
o dt. 300 mm
Wieszak RIGISTIL do konstrukcji
20 cm 4.70.07 drewnianej RIGISTIL CLIPLAINE
o dt. 300 mm
L[ e —
Isover @ Rigips ¥weber
SAINT-GOBAIN " SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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Wspotczynnik przenikania ciepta U_

w zaleznosci od typu przegrody oraz miejsca izolacji
termicznej przegrody

Dach skosny z izolacja
termiczng miedzy i pod
krokwiami z wentylacjq potaci
dachowych jednokanatowa

J

NN
NN NN

[

1. Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) gr. 12,5 mm lub 15 mm - typ i grubos¢ ptyty dobrana
w zaleznosci od wymagan pozarowych (patrz pkt 8. Zabudowa dachu skosnego w systemach RIGIPS)

2. Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe

3. Konstrukcja z profili RIGIPS ULTRASTIL CD 60 lub RIGIPS C RIGISTIL wraz z uchwytami lub wieszakami
Rigips w zaleznosci od wybranego systemu RIGIPS (patrz pkt 8. Zabudowa dachu sko$nego w systemach
RIGIPS)

. Wetna mineralna szklana ISOVER

. Wetna mineralna szklana ISOVER

. Szczelina wentylacyjna

. katy

4
5
6. Wysokoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER np. Draftex Profi
7
8
9

. Kontrtaty

10. Krokwie

11. Dachoéwka lub inne pokrycie dachowe
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Wentylacja potaci dachowej z wentylacja
jednokanatowa

® Dach skosny z wentylacjg jednokanatowg

posiada jedna szczeline wentylacyjnag
utworzong ponad warstwa wstepnego
krycia, pomiedzy kontrtatami.

® Szczelina wentylacyjna musi mie¢ wlot

i wylot oraz musi by¢ drozna na catej
swojej dtugosci.

Wiloty i wyloty powinny by¢ drozne

i ostoniete przed zwierzetami, a ich
wysokos¢ oraz wysokos$¢ szczeliny
wentylacyjnej muszg by¢ odpowiednio
dobrane do wielkosci dachu.

Dla swobodnego ruchu powietrza wazne
jest precyzyjne okreslenie zaréwno

wlotu (nawiewu), jak i wylotu (wywiewu)
szczeliny wentylacyjnej potaci dachowej.
Wlot wentylacji wigze sie z rozwigzaniem
okapu i pasa okapowego, ktéry moze
by¢ wyprowadzony do rynny lub pod nia.
Wylot wentylacji najczesciej projektowa-
ny jest pod kalenica.

W praktyce budowlanej najczesciej
spotykane sg dachy z krokwiami

o dtugosci do 10,0 mb, w ktérych

zaleca sie stosowanie goérnej szczeliny
wentylacyjnej o wysokosci wynoszgacej
okoto 3 cm (dotyczy to zardwno kanatu
wentylacyjnego, jak i otworu wlotowego
w okapie).

Wymagana wielkosé szczeliny
wentylacyjnej oraz wielkos$¢ otworéw
wlotowych i wylotowych w potaci dachu
skosnego okreslone s3 norma i powinny
byé dobrane indywidualnie dla danego
dachu w dokumentacji projektowej dla
danego obiektu budowlanego.

Isover @) Rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

"weber

Obliczenia zostaty wykonane w programie
ArCADia - TERMOCAD 7.5.

Obliczenia wykonano przy zatozeniach:

» AU_= 0 [W/m2K] - szczelnos¢ izolacji
(brak pustek powietrznych, izolacja
uktadana w dwoch warstwach),

» AU, = O [W/m2K] - bez uwzglednienia
tacznikéw mechanicznych przechodza-
cych przez warstwe izolacyjna,

» AU =0 [W/(m?K)] - z uwagi na dach
o odwrdéconym uktadzie warstw (nie
dotyczy rozpatrywanych uktadéw
dachowych),

» U= U+AU = U - wyniki koncowe U_
podane w tabelach nie uwzgledniaja
poprawek.

Przyktady obliczen wspdtczynnika prze-
nikania ciepta U_ dostepne sa na stronie
internetowej ISOVER:
www.strefa-projektanta.pl.

SAINT-GOBAIN
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1. Super-Mata Plus
(miedzy krokwiami)
i ISOVER Multimax 30
(pod krokwiami)

0,15 0,13 0,10

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)

Al )
® O 1 1 1 1 1 1 @
- T

Grubos¢ [cm] Wspétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
1zolaci d PSI"'pir_'oMgtzyz Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
zo aqa_ po_ us A=9, krokwi
krokwiami [W/(mK)]

! sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60=D<80 80<D<100 D2100
krokwiami
ISOVER 10 7x14 - - = =
A=0,030
[W/(mK)] 16 9x18 : o4 | om | o
gr. 10 cm 20 10x20 0 o O 0

- Wispotczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagarn zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

[ ich usytuowanie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

Grubosé [cm]
Super-Maty :
Izolacja pod | Plus A=0,032  \vunliar
krokwiami [W/(mK)]
d sxh [cm]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 16 8x16
A=0,030
[W/(mK)] 16 9x18
gr. 15 cm 20 10x20

40<D<60

60=D<80 80=D<100 D=100

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktérym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi O11 [W/(m?K)].

tabela lll

Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

Grubosé [cm]
Super-Maty :
Izolacja pod | Plus A=0,032 VIZ.);T‘::;
krokwiami [W/(mK)]
d sxh [cm]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 16 8x16
A=0,030
[W/(mK)] 16 9x18
gr. 20 cm 20 10x20

16

40<D<60

60=<D<80 80=D<100 D=100
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2. Super-Mata
(miedzy krokwiami)
i Super-Mata
(pod krokwiami)

0,15 0,13 0,10

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)

® o ©

U
tabela IV

Grubos¢ [cm] Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla
A SuEer-Maty Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolacja pod A=0,033 Kkrokwi
krokwiami [W/(mK)1 sxh [em]
miedzy 40<D<60 60<D<80 80=<D<100 D=100
krokwiami
Super-Mata 13 7x14 - - - -
A=0,033 15 8x16 = =*) -*) 0
[W/(mK)] 18 9x18 - 0 | o5 | o
gr.10 cm 20 10x20 - 0,14 0,14 0

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagan zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
[ ich usytuowanie.

*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,15 [W/(m?K)].

Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60

Grubosé [cm]
Super-Maty .
Izolacja pod A=0,033 VI:Ir);nk\‘l’:ir
krokwiami [W/(mK)]
! sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 13 714
A=0,033 15 8x16
[W/(mK)] 18 ox18
gr.15 cm 20 10%20

0,12**)

0,12**) 0,11***)

*)  Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,12 [W/(m?K)].
**)  Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].
***) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdiczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,10 [W/(m?K)].

L IERY

Grubosé [cm]

Wspétczynnik przenikania ciepta U. [W/(m?K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60 60=D<80 80=D<100

D=100

Super-Maty .
Izolacja pod A=0,033 \ll(vr);nk“l,:ir
krokwiami [W/(mK)]
: sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 13 714
A=0,033 15 8x16
[W/(mK)] 18 ox18
gr. 20 cm 20 10x20

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,10 [W/(m?K)].

Isover

SAINT-GOBAIN
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3. Uni-Mata
(miedzy krokwiami)
i Super-Mata
(pod krokwiami)

0,15 0,13 0,10

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)

® o ©

tabela VI

Grub?éé [em] Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla
. Uni-Maty Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolacja pod A=0,039 .
e krokwi
krokwiami [W/(mK)]
! sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60=D<80 80<D<100 D2100
krokwiami
Super-Mata 12 7x14 - - - -
A=0,033 15 8x16 - = - 0
[W/(mK)] 18 ox18 - 0 o5 | o
gr. 10 cm 20 10x20 - 0 0 0

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagarn zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].

tabela Vil

Grubf)éé [em] Wspétczynnik przenikania ciepta U. [W/(m2K)] dla
. Uni-Maty Wymiar | dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolacja pod A=0,039 .
L. krokwi
krokwiami [W/(mK)]
d sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60<D<80 80<D<100 D=100
krokwiami
Super-Mata 12 7x14
A=0,033 15 8x16
[W/(mK)] 18 9x18
gr.15 cm 20 10x20
tabela IX
Grub9§é [em] Wspétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
. Uni-Maty Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolacja pod A=0,039 Kk .
A rokwi
krokwiami [W/(mK)]
d sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60<D<80 80<D<100 D=100
krokwiami
Super-Mata 12 7x14
A=0,033 15 8x16
[W/(mK)] 18 9x18
gr. 20 cm 20 10x20

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0230 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].
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Dach skosny z izolacja
termiczng miedzy i pod
krokwiami z wentylacjg potaci
dachowych dwukanatowa

IS L
;'A'A'Mh'ﬂlll&/&':!"/l&'/&%'ﬂﬁ'&

1. Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) gr. 12,5 mm lub 15 mm - typ i grubosc¢ ptyty dobrana
w zaleznosci od wymagan pozarowych (patrz pkt 8. Zabudowa dachu skosnego w systemach RIGIPS)

2. Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe

3. Konstrukcja z profili RIGIPS ULTRASTIL CD 60 lub RIGIPS C RIGISTIL wraz z uchwytami lub wieszakami
RIGIPS w zaleznosci od wybranego systemu RIGIPS (patrz pkt 8. Zabudowa dachu sko$nego w systemach
RIGIPS)

. Wetna mineralna szklana ISOVER

. Wetna mineralna szklana ISOVER

Deskowanie

. Wysokoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER np. Draftex Profi

4
5
6. Szczeliny wentylacyjne
7
8
9

. taty
10. Kontrtaty

1. Krokwie

12. Dachoéwka lub inne pokrycie dachowe

Isover % Rigips "weber
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Wentylacja potaci dachowej z wentylacja
dwukanatowa

® Dach skosny z wentylacjg dwukanatowa

posiada dwie szczeliny wentylacyjne:

» pierwsza miedzy termoizolacja
a warstwg wstepnego krycia (petnym
deskowaniem),

» druga miedzy warstwa wstepnego
krycia a wierzchnim pokryciem dacho-
wym.

® Bez wzgledu na sposdb wykorzystania
poddasza obie szczeliny lub przestrzenie
wentylacyjne muszg mieé wlot i wylot
oraz musza by¢ drozne na catej swojej
diugosci.

® Dla swobodnego ruchu powietrza wazne
jest precyzyjne okreslenie zaréwno
wlotu (nawiewu), jak i wylotu (wywiewu)
szczeliny wentylacyjnej potaci dachowej.
WIlot wentylacji wigze sie z rozwigzaniem
okapu i pasa okapowego, ktéry moze
by¢ wyprowadzony do rynny lub pod nia.
Wylot wentylacji najczesciej projektowa-
ny jest pod kalenica.

°* W praktyce budowlanej najczesciej
spotykane sa dachy z krokwiami
o dtugosci do 10,0 mb, w ktérych
zaleca sie stosowanie gérnej szczeliny
wentylacyjnej o wysokosci wynoszacej
okoto 3 cm (dotyczy to zardwno kanatu
wentylacyjnego, jak i otworu wlotowego
w okapie).

® Jezeli w dachu skosnym projektowana
jest druga - dolna szczelina wentylacyjna
pod warstwg wstepnego krycia (petnym
deskowaniem), to dla dachéw o dtugosci
krokwi do 10,0 mb powinna ona miedé
wysokos$¢ wynoszgca okoto 3 cm.
W dachach z krokwiami o dtugosci
wiekszej niz 10,0 mb wysokos$¢ dolnej
szczeliny jest zwiekszona w stosunku
do szczeliny gérnej o 20%.

20

°* Wymagana wielkosé szczeliny
wentylacyjnej oraz wielkos$¢ otworéw
wlotowych i wylotowych w potaci dachu
skosnego okreslone sa norma i powinny
by¢ dobrane indywidualnie dla danego
dachu w dokumentacji projektowej dla
danego obiektu budowlanego.

Obliczenia zostaty wykonane w programie
ArCADia - TERMOCAD 7.5.

Obliczenia wykonano przy zatozeniach:

» AU_=0 [W/m2K] - szczelnos$¢ izolacji
(brak pustek powietrznych, izolacja
uktadana w dwoch warstwach),

» AU, = O [W/m?K] - bez uwzglednienia
tacznikéw mechanicznych przechodza-
cych przez warstwe izolacyjna,

» AU =0 [W/(m?K)] - z uwagi na dach
o odwroéconym uktadzie warstw (nie
dotyczy rozpatrywanych uktadéw
dachowych),

» U= U+AU = U - wyniki koncowe U_
podane w tabelach nie uwzgledniaja
poprawek.

Przyktady obliczen wspdtczynnika prze-
nikania ciepta U_dostepne sa na stronie
internetowej ISOVER:
www.strefa-projektanta.pl.
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1. Super-Mata Plus
(miedzy krokwiami)
i ISOVER Multimax 30
(pod krokwiami)

>

A, A
ojs\t o:3\t 0,10

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)
u® O 1 1 1 1 1 |“©

tabela X

Grubosé [cm]
Super-Maty

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla

. _ Wymiar dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
Izolaqq po_d Plus A=0,032 krokwi
krokwiami [W/(mK)]
L sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60=D<80 80<D<100 D2100
krokwiami
ISOVER 10 7x14 - - = -
Multimax 30
10 8x16 - - - -
A=0,030 .
Wimior | : 75| o5 | o
gr. 10 cm 16 10x20 - 0,15%) 0,15%) 0,13

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagan zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.
*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,14 [W/(m?K)].

Grubosé [cm]

Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60 60=D<80 80=D<100

D=100

Super-Maty .
Izolacja pod | Plus A=0,032 V&T\',:ir
krokwiami [W/(mK)]
| sxh [cm]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 10 8x16
A=0,030
[W/(mK)] 15 9x18
gr. 15 cm 16 10x20

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].

tabela XII

Wspétczynnik przenikania ciepta U_ [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40<D<60 60=D<80 80=D<100

D2100

Grubosé [cm]
Super-Maty :
l1zolacja pod | Plus A=0,032 Vlz.ir:‘l,?ir
krokwiami | [W/(mK)] sxh [em]
miedzy
krokwiami
ISOVER 10 7x14
Multimax 30 10 8x16
A=0,030
[W/(mK)] 15 918
gr. 20 cm 16 10x20
Mo -
Isover @)/ Rigips
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2. Super-Mata
(miedzy krokwiami)
i Super-Mata
(pod krokwiami)

)’/‘\t)}‘\t

0,15 0,13 0,10
[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)
tabela XIIl

Grubosé [cm]

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla

Super-Maty i dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm
Izolacja pod A=0,033 Wymla_r fem]
e krokwi
krokwiami [W/(mK)]
. sxh [cm]
miedzy 40<D<60 60=D<80 80=<D<100 D2100
krokwiami
Super-Mata 10 7x14 - - - -
A=0,033 13 8x16 - = - 0
[W/(mK)] 15 ox18 = = = 0,14
gr.10 cm 15 10x20 - - - 0,15%)

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagarn zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.
*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,14 [W/(m?K)].

tabela XIV

Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60 60=D<80 80=D<100

D=100

Grubosé [cm]
Super-Maty .
Izolacja pod A=0,033 VI:Ir);nk\‘l’:ir
krokwiami [W/(mK)]
| sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 10 714
A=0,033 13 8x16
[W/(mK)] 15 ox18
gr.15 cm 15 10%20

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,14 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].

tabela XV

Grubosé [cm]

Wspétczynnik przenikania ciepta U. [W/(m?K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60 60=D<80 80=D<100

D=100

Super-Maty .
Izolacja pod A=0,033 \ll(vr)grk“l,:ir
krokwiami [W/(mK)]
. sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 10 714
A=0,033 13 8x16
[W/(mK)] 15 9x18
gr. 20 cm 15 10x20
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3. Uni-Mata
(miedzy krokwiami)
i Super-Mata
(pod krokwiami)

0,13

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)

tabela XVI

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60

Grubos¢ [cm]
Uni-Maty .
I1zolacja pod A=0,039 \II(VI}LT(‘\I:ir
krokwiami [W/(mK)]
f sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 10 7x14
A=0,033 12 8x16
[W/(mK)] 15 ox18
gr. 15 cm s 10320

*) Dla dachu skosnego, w ktorym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,12 [W/(m2K)].

tabela XVII

Grubosé [cm]

Wspoétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

Uni-Maty Wymiar
Izolacja pod A=0,039 kr);kwi
krokwiami [W/(mK)]
| sxh [cm]
miedzy
krokwiami
Super-Mata 10 7x14
A=0,033 12 8x16
[W/(mK)] 15 ox18
gr. 20 cm 15 10%20

*)  Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej =30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,10 [W/(m2K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi O,11 [W/(m?K)].
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Strop
pod nieogrzewanym
poddaszem

izl

A

—_

Strop zelbetowy

2. Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104

3. Wetna mineralna szklana ISOVER

4. Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER np. Draftex Profi

Obliczenia zostaty wykonane w programie » AU =0 [W/(m2K)] - z uwagi na dach
ArCADia - TERMOCAD 7.5. o odwréconym uktadzie warstw (nie

dotyczy rozpatrywanych uktadéw
Obliczenia wykonano przy zatozeniach: dachowych),

» AUg= 0 [W/m2K] - szczelnos¢ izolacji » U= U+AU = U - wyniki koncowe U_
(brak pustek powietrznych, izolacja podane w tabelach nie uwzgledniajg
uktadana w dwoch warstwach), poprawek.

» AU, = 0 [W/m?2K] - bez uwzglednienia
tacznikdw mechanicznych przechodza- Przyktady obliczen wspdtczynnika prze-
cych przez warstwe izolacyjna, nikania ciepta U_dostepne sa na stronie

internetowej ISOVER:
www.strefa-projektanta.pl.

24



termo @ matrix

Warianty izolacji termicz-
nej stropu zelbetowego

pod nieogrzewanym

0,15 0,13 0,10

poddaszem IW/(m?K>] IW/(m*K)] W/ m?0]
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)
[ - R
== EEE——
tabela XVIII
Grubos¢ izolacji Wspétczynnik przenikania
na stropie [cm] ciepta U [W/(m?K)]
20
Strop zelbetowy 25
gr.20 cm
30
Multimax 30 Strop zelbet 20
_ rop zelbetowy
A=0,030 [W/(mK)] or. 18 em 2
30
20
Strop zelbetowy 25
gr.15cm
30
20
Strop zelbetowy 25
gr.20 cm
30
20
Super-Mata Plus R
_ rop zelbetowy
A=0,032 [W/(mK)] o e 2
30
20
Strop zelbetowy 25
gr.15cm
30
20
Strop zelbetowy 25
gr. 20 cm
30
Super-Mata Strop zelbet 20
_ rop zelbetowy
A=0,033 [W/(mK)] or. 18 em 2
30
20
Strop zelbetowy 25
gr. 15 cm
30
20
Strop zelbetowy 25
gr.20 cm
30
Uni-Mata St Salae 29
_ rop zelbetowy
A=0,039 [W/(mK)] o e 2
30
20
Strop zelbetowy 25
gr.15cm
30

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagari zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

[ ich usytuowanie.
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Dach skosny z systemem
izolacji termicznej
nakrokwiowej
(termomodernizacja)

ONINEE

N

P /] y VA — VAT S
2./ 3./ 4. / 5./ 6. / 7./ 8 / 9. /10./1. /12./

1. Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) gr. 12,5 mm lub 15 mm - typ i grubos¢ ptyty dobrana
w zaleznosci od wymagan pozarowych (patrz pkt 8. Zabudowa dachu skosnego w systemach RIGIPS)

2. Konstrukcja z profili RIGIPS kapeluszowych lub RIGIPS CD 60 ULTRASTIL wraz z wieszakami RIGIPS typu
LKlick-Fix” w zaleznosci od zastosowanego systemu RIGIPS (patrz pkt 8. Zabudowa dachu skosnego
w systemach RIGIPS)

Wetna mineralna szklana lub skalna

Folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym ISOVER Vario® XtraSafe

Wetna mineralna szklana ISOVER

Szczelina wentylacyjna

taty

3
4
5
6. Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER np. Draftex Profi
7
8
9

Kontrtaty

10. Belki systemu nakrokwiowego RENOVER (wetna mineralna TAURUS)

1. Krokwie

12. Dachdéwka lub inne pokrycie dachowe
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Zatozenia systemu:

System izolacji termicznej nakrokwiowej stuzy do termomodernizacji dachu skosnego poprzez
zastosowanie izolacji termicznej dachu skosnego na catej potaci. Belki RENOVER mocowane sa
do krokwi i przenoszg obcigzenie od pokrycia dachowego.

Zakres stosowania systemu:

System nakrokwiowej izolacji termicznej dachu skosnego zaleca sie stosowadé, w przypadku:

® wykonania termomodernizacji dachu skosnego bez ingerencji do wnetrza pomieszczenia,

¢ uzyskania bardzo dobrego wspoétczynnika przenikania ciepta U, dachéw dla domow niskoener-
getycznych lub pasywnych, poprzez mozliwos¢ zastosowania sumarycznych wiekszych grubosci
izolacji termicznych (izolacja termiczna nakrokwiowa w potaczeniu z izolacjg termiczna miedzy
krokwiami oraz z mozliwoscig zastosowania izolacji termicznej pod krokwiami).

Etapy montazu systemu izolacji termicznej nakrokwiowej w oparciu

o belki Renover

Etap 1

Montaz folii paroizolacyjnej o zmiennym
oporze dyfuzyjnym ISOVER Vario® Xtra-
Safe.

Przed przystgpieniem do montazu folii
paroizolacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage

na szczeline pomiedzy izolacjg miedzykro-
kwiowa a ptaszczyznag, na ktorej utozona
bedzie folia paroizolacyjna ISOVER Vario®
XtraSafe. Jesli wystepuje szczelina, nalezy
ja wyeliminowad poprzez zastosowanie
sprezystej wetny mineralnej o odpowiedniej
grubosci.

Folie paroizolacyjna ISOVER Vario® Xtra-
Safe nalezy mocowac do krokwi za pomoca
takerow dekarskich rozpoczynajgc prace
od okapu w kierunku kalenicy odcinkami

o dtugosci 3 m. Nalezy zwrdéci¢ uwage

na szczelne sklejenie folii paroizolacyjnej
ISOVER Vario® XtraSafe specjalng tasma
systemowa.

Isover @/ Rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

"weber

Etap 2
Montaz belek systemowych RENOVER.

Montaz belek zaczyna sie od strefy przy-
rynnowej dachu w kierunku kalenicy - lub
odwrotnie. Belki mocuje sie na catej dtu-
gosci do krokwi wtgczajagc w to fragmenty
wystajgce poza obrys budynku. Nalezy tak
rozplanowac rozmieszczenie belek
RENOVER na krokwi, aby najkrotszy
odcinek belki w kalenicy lub przy okapie
wynosit min. 100 cm. Belki RENOVER
nalezy mocowac wkretami np. WKCS
aplikowanymi na srodku belki, zaczynajac
od jej czesci srodkowych, przesuwajac

sie w kierunkach skrajnych. Do stabilizacji
belek RENOVER na czas montazu zaleca
sie wstepne spiecie belek tatami. taty
montazowe nalezy sukcesywnie usuwac
podczas montazu wiatroizolacji.

SAINT-GOBAIN
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Etap 3

Montaz izolacji z wetny mineralnej szklanej
np. Super-Mata Plus (A=0,032 W/mK)
pomiedzy belkami RENOVER oraz wiatro-
izolacji - membrany wysokoparoprzepusz-
czalnej ISOVER Draftex Profi.

Przestrzen pomiedzy belkami RENOVER
wypetnia sie wetng mineralng szklang

o grubosci dostosowanej do wysokosci
catej belki tzn. uwzgledniajac rdzen z wetny
mineralnej oraz deski. Montaz wypetnienia
nalezy wykonac rozpoczynajac prace

od kalenicy na catej szerokosci potaci
dachu i nastepnie przesuwajgc sie w dot
dachu. Wetne docina sie z rolki zostawiajac
ok. 2 cm wieksza szerokos¢ docietego
materiatu niz wynosi przestrzen pomiedzy
belkami RENOVER.

Po uzupetnieniu pierwszej warstwy izolacji
termicznej, w kalenicy nalezy zamontowac
wiatroizolacje - membrane dachowa
ISOVER Draftex Profi, ktéora bedzie
przykrywata rowno obie potacie dachu.
Wiatroizolacje montuje sie zszywkami za
pomoca takera, a nastepnie dodatkowo
zabezpiecza sie jg kontrtatami. Kontrtaty
nalezy przykrecad bezposrednio nad
krokwiami. Po zamocowaniu kolejnych
warstw izolacji, sukcesywnie mocuje sie

na nich membrane dachowa wraz z kontrta-
tami, pamietajac o odpowiednim zaktadzie.
Zaktad membrany dachowej montowanej
powyzej powinien zachodzi¢ na membrane
montowana nizej. Z uwagi na wysokg pa-
roprzepuszczalnos¢ wiatroizolacji ISOVER
Draftex Profi moze ona by¢ montowana

na styk z wetna szklana.

Etap 4

Montaz tat i pokrycia dachowego.

Podczas montazu tat nalezy wyprofilowad
odpowiednia szczeline wentylacyjna.

Po zamocowaniu kontrtat i tat, caty ruszt
pod pokrycie dachowe powinien by¢ réwnag
ptaszczyzna. Po wykonaniu robdt ocieple-
niowych, montazu izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej oraz wykonaniu pokry-
cia dachowego, nalezy wykonad¢ niezbedne
obrobki blacharskie.

Obliczenia zostaty wykonane w programie
ArCADia - TERMOCAD 7.5.
Obliczenia wykonano przy zatozeniach:

» AU_= 0 [W/m?K] - szczelnos¢ izolaciji
(brak pustek powietrznych, izolacja
uktadana w dwoch warstwach),

» AU, = O [W/m?2K] - bez uwzglednienia
tacznikdw mechanicznych przechodza-
cych przez warstwe izolacyjna,

» AU =0 [W/(m?K)] - z uwagi na dach
o odwréconym uktadzie warstw (nie
dotyczy rozpatrywanych uktadow
dachowych),

» U.= U+AU = U - wyniki koricowe U_
podane w tabelach nie uwzgledniajg
poprawek.

Przyktady obliczen wspdtczynnika prze-
nikania ciepta U. dostepne sa na stronie
internetowej ISOVER:
www.strefa-projektanta.pl.
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Warianty termomoder-
nizacji dachu skosnego
z systemem RENOVER

0,13

[W/(mK)] [W/(m2K)] [W/(m2K)1
Budynek spetnia- Budynek nisko- Budynek
jacy wymagania energetyczny pasywny

(WT 2021)

tabela XIX

Wspoétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m3K)] dla
dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]

40=D<60 60=D<80

80=D<100

D2100

Grubosé [cm]
Izolacja istniejacej
pomiedzy wetny Wymiar
belkami A=0,04 krokwi
systemowy- [W/(mK)] sxh [cm]
mi Renover miedzy
krokwiami
Super-Mata 14 7x14
Plus
16 8x16
A=0,032 X
[W/(mK)] 18 9x18
gr.15 cm 20 10x20

*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdiczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,14 [W/(m?K)].

tabela XX

Grubosé [cm]

Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m3K)] dla

IZOI?Cja istniejacej . dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
pomiedzy wetny Wymiar
belkami A=0,04 krokwi
systemowy- [W/(mK)] sxh [cm]
mi Renover miedzy 40<D<60 60<D<80 80<D<100 D2100
krokwiami
Super-Mata 14 7x14
A=0,033 16 8x16
[W/(mK)] 18 ox18
gr.15 cm 20 10x20
tabela XXI
laci G'_'ch_’s'ff [cr_n] Wspoétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)] dla
Izolacja istniejacej . dachu w zaleznosci od rozstawu krokwi D w osiach [cm]
pomiedzy wetny Wymiar
belkami A=0,04 krokwi
systemowy- [W/(mK)] sxh [cm]
mi Renover miedzy 40<D<60 60<D<80 80<D<100 D=100
krokwiami
Profit-Mata 14 7x14 - : : -
A=0,035 16 8x16 : | o | o | o
W/l 1 : :
gr- 15 cm 20 10x20 0 14 0 0 O

- Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagan zawartych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

/ ich usytuowanie.
*) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej 0=30 stopni wspdiczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,14 [W/(m?K)].
**) Dla dachu skosnego, w ktdrym kat potaci dachowej a=30 stopni wspdtczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,13 [W/(m?K)].
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Zabudowa dachu skosnego

w systemach Rigips

Zabudowa poddasza w systemie Rigips
moze by¢ wykonana na profilach Rigips CD
60 ULTRASTIL / CD 30 ULTRASTIL przy
zastosowaniu akcesoridow montazowych:

® wieszaki bezposrednie ,Klick-Fix”
(system 4.70.03),

® wieszaki do poddaszy Rigips o dtugosci
180 mm lub 250 mm (system 4.70.04),

® uchwyty proste Rigips ES o dtugosci
125 mm (system 4.70.05).

Zabudowa poddasza w systemie Rigips
moze by¢ wykonana na profilach Rigips C
RIGISTIL / U RIGISTIL przy zastosowaniu
akcesoriow montazowych:

® wieszaki RIGISTIL do konstrukcji drew-
nianej o dt. 770 mm lub RIGISTIL CLIPLA-
INE o dt. 300 mm (system 4.70.07),

® uchwyty Rigips bezposrednie GL9
o dt. 125 mm (system 4.70.08).

Zabudowa poddasza w systemie Rigips
moze byé wykonana na profilach kapelu-
szowych Rigips mocowanych bezposrednio
do krokwi (system 4.70.02).

Na podstawie [2] Warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, poddasze uzytkowe prze-
znaczone na cele mieszkalne lub biurowe
powinno by¢ oddzielone od palnej kon-
strukcji dachu i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci REI 30 dla
budynkéw niskich o wysokosci do 12 m oraz
REI 60 dla budynkéw sredniowysokich lub
wysokich do 55 m.

Zgodnie z klasyfikacja ogniowa ITB
00785/18/R356NZP do uzyskania odporno-
$ci ogniowej:

®* REI 30 nalezy zastosowac¢ pojedynczg
ptyte gipsowo-kartonowg Rigips PRO
(4PRO) Fire + typ DF lub Rigips PRO
(4PRO) Fire+ Hydro typ DFH2 o grubosci
1x15 mm lub dwie ptyty gipsowo-kar-
tonowe Rigips PRO (4PRO) Fire typ F,
Rigips PRO (4PRO) Fire + typ DF lub
Rigips PRO (4PRO) Fire+ Hydro typ
DFH2 o grubosci 2x12,5 mm *)

® REI 60 nalezy zastosowac¢ dwie ptyty
gipsowo-kartonowe Rigips PRO (4PRO)
Fire + typ DF lub Rigips PRO (4PRO)
Fire+ Hydro typ DFH2 o grubosci 2x15
mm lub trzy ptyty gipsowo-kartonowe
Rigips PRO (4PRO) Fire typ F, Rigips
PRO (4PRO) Fire + typ DF lub Rigips
PRO (4PRO) Fire+ Hydro typ DFH2
o grubosci 3x12,5 mm *)

*) Ptyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO typu DFRIEHT
oraz ptyty gipsowe typu GM-F, GM-FHI mogg by¢
zamiennie stosowane z ptytami gipsowo-kartonowy-
mi typu: Rigips PRO (4PRO) Fire typ F, Rigips PRO
(4PRO) Fire + typ DF lub Rigips PRO (4PRO) Fire+
Hydro typ DFH2.

W przypadku poddasza przeznaczonego
na cele nieuzytkowe zabudowe poddasza
mozna wykonadé z zastosowaniem ptyt
gipsowo-kartonowych Rigips PRO (4PRO)
typ A, Hydro typ H2.



Rekomendowane systemy Rigips w zaleznosci od grubosci izolacji
termicznej pod krokwiami:

Grubosé wetny Rekomendowany Rekomendowane wieszaki
pod krokwiami system Rigips lub uchwyty do systemu Rigips
0em 4.70.02 -
(system nakrokwiowy) 4.70.03 Wieszak typu ,Klick-Fix”
4.70.04 Wieszak do poddaszy o dt. 180 mm do profili CD 60
4.70.05 Uchwyt RIGIPS ES o dt. 125 mm

do profili CD 60
10 cm Wieszak RIGISTIL do konstrukgji

4.70.07 drewnianej o dt. 1770 mm
Uchwyt bezposredni GL9 o dt. 125 mm
4.70.08 do profili C RIGISTIL
Wieszak do poddaszy o dt. 250 mm
4.70.04 do profili CD 60
15 cm
4.70.07 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej
e RIGISTIL CLIPLAINE o dt. 300 mm
20 cm 4.70.07 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej

RIGISTIL CLIPLAINE o dt. 300 mm

Isover @) Rigips Tweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN




termo @ matrix

4.70.02

ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO (4PRO™)
mocowane na profilach
kapeluszowych

system zalecany jedynie
w przypadku termomo-
dernizacji dachu skosnego
systemem RENOVER

Y
: A ‘X'A.‘V!;V** |
W

AN A
7

_—
Klasa odpornosci 5 s Klasyfikacja ogniowa
ogniowej REI 60 I“ Masa M od 12 kg/m Grubosc od 28 mm ITB 00785/18/R356NZP
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Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili kapeluszowych
Wsp6t- iy RIGIPS Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania | odpornosci zabudo- | zabudo- Poszycie ptytami rozstaw T
ciepta ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- Podtuznie | MOSOWa" yfmn
wej EN*®) wymi Rigips PRO przecznie do diugo- nia minera?n
(4PRO) ***) do dtugo- | . igt a
sci ptyty piyty
u G M | 1, y
[W/(m2+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
Slona 28 12 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 28 12 F? lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrarja
na REI 30" 3 15 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnie
i typ DFH2 Z wymagania-
podstawie _ 400 1000 mi WSpot-
1oXX| gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
- REI 30" 41 22 F? |ub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
; [W/(m?K)]
REI 60" 46 27 or. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gar. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 53 32 F? lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
I grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

***) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
Z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

1. Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, lub Fire+
Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub 15 mm

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER VARIO® XtraSafe

Masa szpachlowa RIGIPS

Profil kapeluszowy RIGIPS

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)

Wkret do drewna
Wkret RIGIPS TN

Folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym ISOVER np. Draftex Profi

Tasma spoinowa RIGIPS

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

ClO|® N[O |0 |h ] w|N

—_
=

Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS

12. Belki systemu nakrokwiowego RENOVER (wetna mineralna TAURUS)
13. Wetna mineralna szklana ISOVER

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,5 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc wkretéw RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN




termo @ matrix

4.70.03

ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach sufitowych CD 60
i wieszakach typu ,Klick-Fix”

system zalecany jedynie
w przypadku termomo-
dernizacji dachu skosnego
systemem RENOVER

LKlick-Fix”

_—
Klasa odpornosci A s Klasyfikacja ogniowa
ogniowej REI 60 I“ Masa M od 13 kg/m Grubosc od 42 mm ITB 00785/18/R356NZP
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termo {J matrix

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili RIGIPS CD
Wsp6t- . 60 ULTRASTIL® Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania | odpornosci zabudo- | zabudo- Poszycie ptytami rozstaw Wvbetnienie
ciepta ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- Podtuznie | MOSOWa" yaeln
wej EN*) wymi Rigips PRO przecznie do diugo- nia minera?n
(4PRO) ***) do dtugo- | . igt a
sci ptyty piyty
u G M | 1, y
[W/(m?+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
Slona 42 13 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 42 13 F2 lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrarja
na REI 30" 45 16 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnle'
i typ DFH2 Z wymagania-
podstawie 400 1000 mi wspot-
abe gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
1-XXI REI 307 55 23 F2 lub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
) [W/(m?K)]
REI 60" 60 28 or. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gr. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 68 33 F? lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
I grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

***) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
Z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

—_

Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF, Fire typ F lub Fire+ Hydro
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub 15 mm

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER VARIO® XtraSafe

Masa szpachlowa RIGIPS
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)

Wieszak typu ,,Klick-Fix”

Wkret do drewna
Whkret RIGIPS TN”

O |0 [N |0 |0 |h NN

10. Folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym ISOVER np. Draftex Profi

11. Tasma spoinowa RIGIPS

12. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS
13. Belki systemu nakrokwiowego RENOVER (wetna mineralna TAURUS)
14. Wetna mineralna szklana ISOVER

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretéw RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,5 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc¢ wkretéw RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN




termo @ matrix

4.70.04

ptyty gipsowo-kartonowe

RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach sufitowych CD 60

i wieszakach do poddaszy

Z A

AN

wieszak
do poddaszy

— 2N
ZQ)

6 10.

_—
Klasa odpornosci A s Klasyfikacja ogniowa
ogniowej REI 60 I“ Masa M od 13 kg/m Grubosc od 40 mm ITB 00785/18/R356NZP
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termo {J matrix

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili RIGIPS CD
Wsp6t- . 60 ULTRASTIL® Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania odpornoéci zabudo- | zabudo- Poszycie ptytami rozstaw Wypelnienie
ient ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- .. | mocowa- yp
ciepta J A . Podtuznie : wetna
wej EN*) wymi Rigips PRO przecznie | "o o- nia min
(4PRO) ***) do dtugo- | 2! '9t a
sci ptyty pivty
u G M 1 I, v
[W/(m2+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
slona 40 13 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 40 13 F? lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrar)a
na REI 30V 43 16 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnle_
i typ DFH2 Z wymagania-
podstawie 400 1000 mi wspot-
abe gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
1-XXI REI 307 53 23 F2 lub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
] [W/(m2K)]
REI 60" 58 o8 gr. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gr. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 66 33 F? lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
[ grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termiczney.

) Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

—_

Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ar. 12,5 mm lub 15 mm

Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe

Masa szpachlowa RIGIPS
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (pod krokwiami)

Wieszak do poddaszy o dt. 180 mm lub 250 mm do profili CD 60

OO [N |0 |0 |h 0N

Wkret do drewna
Wkret RIGIPS TN?
11. Membrana dachowa ISOVER

S

12. Tasma spoinowa RIGIPS

13. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,.5 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc wkretéw RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN




termo @ matrix

4.70.05

ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach sufitowych CD 60
i uchwytach ES

uchwyt ES

S

_—
Klasa odpornosci A s Klasyfikacja ogniowa
ogniowej REI 60 I“ Masa M od 13 kg/m Grubosc od 42 mm ITB 00785/18/R356NZP
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Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili RIGIPS CD
Wsp6t- . 60 ULTRASTIL® Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania | odpornosci zabudo- | zabudo- Poszycie ptytami rozstaw Wvbetnienie
ciepta ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- Podtuznie mocowa- yfmn
wej EN*®) wymi Rigips PRO przecznie do diugo- nia minera?n
(4PRO) ***) do dtugo- <ci igt q
sci ptyty piyty
u G M | 1, y
[W/(m2+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
Slona 42 13 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 42 13 F? lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrarja
na REI 30" 45 16 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnie
i typ DFH2 Z wymagania-
podstawie _ 400 1000 mi Wspot-
1oXX| gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
- REI 30" 55 23 F? lub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
; [W/(m?K)]
REI 60" 60 28 or. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gar. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 68 33 F? lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
[ grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
Z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

1. Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ar. 12,5 mm lub 15 mm

Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe

Masa szpachlowa RIGIPS
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (pod krokwiami)
Uchwyt RIGIPS ES o dt. 125 mm do profili CD 60
Wkret RIGIPS ,,pchetka” 3,9x11 mm

©|® || |0, W N

S

Wkret do drewna
Wkret RIGIPS TN

—_
=

N

Membrana dachowa

13. ISOVER Tasma spoinowa RIGIPS

14. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,5 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie
co 400 mm dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrzney.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie
co 400 mm dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN




termo @ matrix

4.70.07

ptyty gipsowo-kartonowe

RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach C RIGISTIL i wieszakach
do konstrukcji drewnianej

k

Rl

K000
1‘

ol X L X A X PEoK KX

6.

wieszak RIGISTIL
do konstrukcji drewnianej

Wieszak RIGISTIL
CLIPLAINE
do konstrukcji drewnianej

Kl d Sci
asa odpornosci 5 ‘s
6 ogniowej REI 60 “ Masa M od 12 kg/m ¢ Grubos¢ od 31 mm

Klasyfikacja ogniowa
ITB 00785/18/R356NZP

40



termo {J matrix

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili RIGIPS CD
Wsp6t- . 60 ULTRASTIL® Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania | odpornosci zabudo- | zabudo- Poszycie ptytami rozstaw Wvbetnienie
ciepta ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- Podtuznie mocowa- yfmn
wej EN*®) wymi Rigips PRO przecznie do diugo- nia minera?n
(4PRO) ***) do dtugo- | igt a
sci ptyty piyty
u G M | 1, y
[W/(m2+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
Slona 31 12 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 31 12 F? lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrarja
na REI 307 34 15 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnie
. typ DFH2 Z wymagania-
podstawie : 400 1000 mi WSpot-
1oXX| gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
- REI 30" 44 22 F? lub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
; [W/(m?K)]
REI 60" 49 27 or. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gar. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 57 32 F2 lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
i grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

) Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
Z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

1. Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ar. 12,5 mm lub 15 mm

Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe

Masa szpachlowa RIGIPS
Profil RIGIPS C RIGISTIL
Profil RIGIPS U RIGISTIL

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)

Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (pod krokwiami)

Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dt. 1770 mm lub RIGISTIL CLIPLAINE o dt. 300 mm

©l® || |0, W N

Wkret do drewna
Wkret RIGIPS TN
Membrana dachowa ISOVER

S

—_
=

N

Tasma spoinowa RIGIPS

13. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,5 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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4.70.08

ptyty gipsowo-kartonowe

RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach C RIGISTIL i uchwytach
bezposrednich GL2 lub GL9

P

A uchwyt bezposredni
y GL2 lub GL9
N

]
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]
|
|
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6. 7. 8. /9.

7 %

_—
Klasa odpornosci 5 s Klasyfikacja ogniowa
ogniowej REI 60 I“ Masa M od 12 kg/m Grubosc od 33 mm ITB 00785/18/R356NZP
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Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Maksymalny rozstaw
profili RIGIPS CD
Wsp6t- . 60 ULTRASTIL® Maksy-
czynnik Klasa Grubosé Masa malny
przenikania | odpornosci zabudo-  zabudo- Poszycie ptytami rozstaw T
ciepta ognio- wy wy**) gipsowo-kartono- Po- Podtuznie | MoSOWa" yfmn
wej EN*®) wymi Rigips PRO przecznie do diugo- nia minera?n
(4PRO) ***) do dtugo- sci igt q
sci ptyty piyty
u G M | 1, y
[W/(m2+K)] | [minuty] [mm] [kg/m?] [mm]
nieokre- gr. 1x12,5 mm typ A,
Slona 33 12 Hydro typ H2 500
gar. 1x12,5 mm Fire typ
REI 15" 33 12 F? lub Fire+ Hydro 400
typ DFH2 ISOVER
gr. 1x15 mm Fire+ typ dobrarja
na REI 307 36 15 DF lub Fire+ Hydro 400 zgodnie
) typ DFH2 z wymagania-
podstawie 400 1000 mi wspot-
abe gr. 2x12,5 mm Fire typ czynnika
1-XXI REI 307 46 22 F2 lub Fire+ Hydro 400 przenikania
typ DFH2 ciepta U,
) [W/(m?K)]
REI 60" 51 27 or. 2x15 mm Fire+ 400
typ DF
gar. 3x12,5 mm Fire typ
REI 60" 59 32 F? lub Fire+Hydro 400
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m?
[ grubosci min. 150 mm oraz dla dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13507-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

) Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEHT oraz ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FHI moga byc¢ zamiennie stosowane
Z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Materiaty sktadowe systemu

1. Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
ar. 12,5 mm lub 15 mm

2. Folia paroizolacyjna ISOVER np. Stopair 1104 lub Vario®XtraSafe
3. Masa szpachlowa RIGIPS

4. Profil RIGIPS C RIGISTIL

5. Profil RIGIPS U RIGISTIL

6. Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (miedzy krokwiami)
7. Wetna mineralna szklana lub skalna ISOVER (pod krokwiami)

8. Uchwyt bezposredni GL9 o dt. 125 mm do profili C RIGISTIL

9. Whkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm
10. Wkret do drewna

1. Wkret RIGIPS TN?

12. Membrana dachowa ISOVER

13. Tasma spoinowa RIGIPS

14. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS

*) Do mocowania pojedynczej ptyty grubosci 12,5 mm lub 15 mm nalezy uzyc wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 150 mm.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x12,5 mm nalezy uzyc¢ wkretdw RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 35 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.
Do mocowania dwdch warstw ptyt o grubosci 2x15 mm nalezy uzyc¢ wkretow RIGIPS TN 25 w rozstawie co 400 mm
dla warstwy wewnetrznej oraz RIGIPS TN 45 w rozstawie co 150 mm dla warstwy zewnetrznej.

Isover & Rigips "weber
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Opis rekomendowanych produktow

ISOVER i RIGIPS

Weitny mineralne IsGover

Wetna mineralna szklana ISOVER Multimax 30

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wetna mineralna szklana w postaci ptyt:
1200/600 mm

® Produkt o najwyzszej na $Swiecie wartosci wspdtczyn-
nika przewodzenia ciepta wsrdd weten mineralnych:
0,030 W/(m2K)

® Zakres grubosci: 30-150 mm

® Klasa reakcji na ogien: Al

® Produkt hydrofobizowany - posiada deklarowane
parametry krotkiej i dtugotrwatej nasigkliwosci wodg

Wetna mineralna szklana ISOVER Super-Mata Plus

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wetna mineralna szklana w postaci maty w rolce

®* Nie wymaga sznurkowania

® Mata o najnizszej wartosci wspodtczynnika przewodze-
nia ciepta w ofercie ISOVER - 0,032 W/(m2K)

® Zakres grubosci: 50-160 mm

®* Wysoka klasa tolerancji grubosci: T3

® Folia rolki z etykietorgczka utatwiajgca przenoszenie
produktu

* Klasa reakcji na ogien: Al
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Wetna mineralna szklana ISOVER Super-Mata

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wetna mineralna szklana w postaci maty w rolce

® Nie wymaga sznurkowania (dla grubosci wetny
>100mm i rozstawu krokwi do 80 cm) e

°* Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/(m2K)

® Zakres grubosci: 30-230 mm

® Folia rolki z etykietorgczka utatwiajgca przenoszenie
produktu

® Klasa reakcji na ogien: Al

Wetna mineralna szklana ISOVER Uni-Mata ',_—5_':[

Najwazniejsze wtasciwosci: m?%

® Wetna mineralna szklana w postaci maty w rolce ‘L'g 'q'!

°* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,039 (W/mK) gg ;

* Zakres grubosci: 50-250 mm a 4

® Klasa reakcji na ogieni: Al =~ |
T Bl ==

Wetha mineralna szklana ISOVER Profit-Mata

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wetna mineralna szklana w postaci maty w rolce

® Nie wymaga sznurkowania (dla grubosci wetny
2100mm i rozstawu krokwi do 80 cm)

* Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/(m*K)

® Zakres grubosci: 50-250 mm

® Klasa reakcji na ogien: Al

ISOVER RENOVER - Belki

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Belki RENOVER sa gotowym elementem przygotowa-
nym do montazu bezposrednio na krokwiach.

® Belki sktadajg sie z wetny mineralnej ISOVER Taurus
i dwoch desek wykonanych z drewna konstrukcyj-
nego, catosc jest spieta tasmami, ktére utatwiaja
transport oraz montaz.

°* Wymiary belki (dtugos$é¢/szerokosé/grubosé):
2400/160/157 mm - (deska 32 mm; wetna TAURUS
100 mm; deska 25 mm)

Isover & Rigips "weber
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Membrany

SAINT-GOBAIN

Folia paroizolacyjna ISOVER Stopair 1104

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Folia paroizolacyjna o statym oporze dyfuzyjnym
na poziomie 100 m

® Zastosowanie jako folia paroizolacyjna w dachach
skosnych

® llo$¢ m?2 w rolce: 100; 67,5

Folia paroizolacyjna Vario® KM Duplex UV

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym w zakresie:

0,3<Sd<4m

® Zastosowanie jako folia paroizolacyjna w dachach sko$nych E

* Wymiary: 40000/1500 mm: 60 m? ‘/’:@, '

® Wysoka odpornoéé¢ na dziatanie UV: do 3 miesiecy bezposredniej L =N e s
ekspozycji 0N

® Na powierzchni folii nadrukowany wzornik z elementami utatwia-
jacymi przycinanie
® Akcesoria komplementarne systemu: Vario® DoubleFit, Vario® KB1

Membrana dachowa ISOVER np. Draftex Profi

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Membrana wstepnego krycia o niskim oporze dyfuzyj-
nym: Sd <0,15m

® Zastosowanie jako wiatroizolacja w dachach skos$nych

® Gramatura 150 g/m?

® |los¢ m2 w rolce: 80

Membrana dachowa ISOVER Vario® XtraSafe

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym w zakresie:
0,3sSd<25m

® Zastosowanie jako folia paroizolacyjna w dachach skos$nych

® |los¢ m2 w rolce: 60

°* Wysoka odpornosé na dziatanie UV: do 3 miesiecy bezposredniej
ekspozycji

® Na powierzchni folii nadrukowany wzornik z elementami utatwia-
jacymi przycinanie

® Folia jednostronnie pokryta wtdkning utatwiajgca wielokrotny
montaz za pomoca Vario®XtraPatch do profili

® Akcesoria komplementarne systemu: Vario® XtraPatch, Vario®
XtraFit, Vario® XtraTape
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Akcesoria

Vario® Multitape

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Jednostronna tasma klejgca o bardzo
duzej elastycznosci oraz sile klejenia

® Zastosowanie jako uszczelnienie przejsc¢
np. kabli, rur oraz ktopotliwych potgczen
elementdw konstrukcyjnych

® |los¢ mb w rolce: 25

® Na stronie bez kleju nadrukowana
miara w cm

Vario® KB1

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Jednostronna tasma klejgca o duzej
sile klejenia stuzaca do hermetycznego
zaklejenia zaktaddw folii Vario® KM
Duplex UV

® |los¢ mb w rolce: 40

| Vario KB 1

Eoneitpes Kabebasd

Isover @) Rigips
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Vario® DoubleFit

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Materiat uszczelniajacy w kartuszu
do wykonywania potaczen folii Vario® KM
Duplex UV do elementéw konstrukcyj-
nych

® Pojemnosc¢ kartusza: 310 ml

® Krotkotrwata odpornosé na zamarzanie
do -25°C

Vario® XtraFit

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wysoce elastyczny materiat uszczelniaja-
cy w kartuszu do wykonywania potaczen
folii Vario® XtraSafe do elementdéw
konstrukcyjnych

® Pojemnosc¢ kartusza: 310 ml

® Krotkotrwata odpornosé na zamarzanie
do -30°C

SAINT-GOBAIN
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Vario® XtraPatch Vario® XtraTape

Najwazniejsze wtasciwosci: Najwazniejsze wtasciwosci:

® Samoprzylepne rzepy mocujace folie ® Jednostronna tasma klejgca o duzej
Vario® XtraSafe do profili konstrukcyj- wytrzymatosci i sile klejenia stuzaca
nych izolacji dachu skos$nego do hermetycznego zaklejania zaktaddow

® 208 sztuk rzepdéw w rolce o wymiarze folii Vario® XtraSafe
20x60 mm ® |los¢ mb w rolce: 20

® Na stronie bez kleju nadrukowana
miara w cm

Varidxt,a-rap"’

R

Vario® Bond

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Tasma izolacyjna o zmiennym oporze
dyfuzyjnym w zakresie 1< Sd <23 m

® Zapewnia doskonata szczelnos¢
potaczen okien oraz drzwi z konstrukcja
przegrody

® Do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrz-
nego

®* Wiatroszczelna, wodoodporna tasma
o doskonatej przyczepnosci do murdw,
betondw, porobetondw, tynkéw, drewna
i metali

® W rolkach 25 mb o szerokosci
100 i 150 mm

4

W

; (I
VarioBond

“EEED
“l@
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Ptyty gipsowo-kartonowe @l Rigips
Pivty o igips

Najwazniejsze wtasciwosci:

® 4 sptaszczone krawedzie typu PRO na krawedzi ptyty
wykluczajg wykonywanie spoin cietych, zapewniajac
brak zgrubien w miejscach taczen

® Oszczednos¢ masy konstrukcyjnej do 23% oraz
finiszowej do 15%

® Krotszy czas montazu nawet do 20%

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO™ typ A

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Zalecana do wykonywania zabuddéw o podwyzszo-
nych wymaganiach estetycznych, o duzych intensyw-
nie oswietlonych powierzchniach, szczegdlnie tam,
gdzie wystepujg potaczenia krawedzi poprzecznych % g:s'; @Rgﬁ

® Dzieki technologii 4PRO mozliwe jest uzyskanie > R J
powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznosci
szpachlowania catopowierzchniowego

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci

na dziatanie wilgoci @
® Produkt przeznaczony do pomieszczen o zwiekszonej — =
wilgotnosci takich jak tazienki, toalety i kuchnie fo X ,_Ron- @ﬂ&?ff

® Zalecana do wykonywania zabuddéw o duzych,
intensywnie oswietlonych powierzchniach, gdzie
wystepujg potaczenia krawedzi poprzecznych

® Dzieki technologii 4PRO mozliwe jest uzyskanie
powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznosci
szpachlowania catopowierzchniowego

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO™ Fire typ F

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Ptyta ogniochronna zawierajgca wtdkna w rdzeniu
gipsowym w celu zwiekszenia spdjnosci rdzenia przy
dziataniu wysokich temperatur

® Produkt przeznaczony do pomieszczen o podwyzszo-
nych wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej

. izglz;i’;ann;advgﬁokich temperatur ' _ . ﬁ TYPF Rom d

ykonywania zabudéw o duzych, L

intensywnie oswietlonych powierzchniach, gdzie
wystepujg potaczenia krawedzi poprzecznych

® Dzieki technologii 4PRO mozliwe jest uzyskanie
powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznosci
szpachlowania catopowierzchniowego

Isover & Rigips "weber
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Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO™ Fire+ typ DF

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Ptyta ogniochronna o kontrolowanej gestosci rdzenia
gipsowego, dajgcego najwyzsza odpornosé¢ ogniowg
przy dziataniu wysokich temperatur
® Produkt przeznaczony do pomieszczen o podwyzszo-
nych wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej {H@
i dziataniu wysokich temperatur TYP DF o dmps
® Zalecana do wykonywania zabuddéw o duzych, IGlp R : , L
intensywnie oswietlonych powierzchniach, gdzie WARANC
wystepujg potaczenia krawedzi poprzecznych g
® Dzieki technologii 4PRO mozliwe jest uzyskanie
powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznosci
szpachlowania catopowierzchniowego

%’k

Ptyty gipsowo-kartonowe  24n. .
PRO D) Rigips

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Fire+ typ DF

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Ptyta ogniochronna o kontrolowanej gestosci rdzenia,
zawierajgca wtdkna w rdzeniu gipsowym w celu
zwiekszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wyso-
kich temperatur

® Produkt przeznaczony do pomieszczen o podwyzszo-
nych wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej
i dziatania wysokich temperatur

® Dzieki technologii PRO i nadrukowanej miarce mozli-
wy jest szybki i precyzyjny montaz

Ptyty gipsowo-kartonowe PRO Fire+ Hydro typ DFH2

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Ptyta ogniochronna o kontrolowanej gestosci rdzenia,
impregnowana - o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie wilgoci

® Produkt przeznaczony do pomieszczenn mokrych
o podwyzszonych wymaganiach w zakresie odporno-
$ci ogniowej i dziatania wysokich temperatur

® Dzieki technologii PRO i nadrukowanej miarce mozli-
wy jest szybki i precyzyjny montaz
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RIGIPS C RIGISTIL

Najwazniejsze wtasciwosci:

°* Wieksza sztywnos¢é profila osiggnieta
dzieki zastosowaniu blachy ryflowanej
oraz umieszczeniu wzdtuz poétek dodat-
kowych zeber

® Zminimalizowanie zjawisko ,$lizgania sie”
wkretéw na ryflowanej powierzchni

®* Umozliwia umieszczenia pod ptaszczy-
zna krokwi lub jetek dodatkowej warstwy
wetny mineralnej o grubosci nawet
do 25 cm

Isover @) Rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Profile @%’ Rigips

SAINT-GOBAIN

RIGIPS kapeluszowy

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany,
specjalny stosowany w systemach suchej
zabudowy tj. zabudowa poddasza,
oktadziny $cienne, sufitowe itp.

°* Wysokos¢ potki tylko 15,5 mm

RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®

Najwazniejsze wtasciwosci:

°* Wieksza sztywnos¢é profila osiggnieta
dzieki zastosowaniu blachy ryflowanej
oraz umieszczeniu wzdtuz poétek dodat-
kowych zeber

® Zminimalizowanie zjawisko ,$lizgania sie”
wkretéw na ryflowanej powierzchni

"weber
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Akcesoria @ Rigips

SAINT-GOBAIN

Wieszak bezposredni ,,Klick-Fix”

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Do montazu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
do konstrukcji no$nej budynku

® Grubos$é¢ 1 mm e P .
* Najwyzszej jakosci stal ocynkowana il - ¥
® Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka p- ~ > d
ocynku G 4
® |dealnie dopasowany do pozostatych elementéw - V""
systemu
® Badania nos$nosci catych zestawoéw - profile
i akcesoria

Wieszak do poddaszy o dt. 180 mm lub 250 mm
do profili CD ULTRASTIL

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Do montazu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
do konstrukcji no$nej budynku
® Grubos¢ 1 mm
® Najwyzszej jakosci stal ocynkowana
® Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka

ocynku

® |dealnie dopasowany do pozostatych elementdéw
systemu

® Badania nosnosci catych zestawow - profile
i akcesoria

Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o di. 1770 mm

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Wieszak do montazu profili RIGIPS C RIGISTIL
do konstrukcji no$nej budynku
Dtugos$¢ 170 mm
Grubos¢ 1 mm
Najwyzszej jakosci stal ocynkowana e
Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka \
ocynku
® |dealnie dopasowany do pozostatych elementéw
systemu
® Badania nosnosci catych zestawdw - profile
i akcesoria
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Wieszak kotwowy RIGISTIL CLIPLAINE do profili
RIGISTIL o di. 300 mm

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Wieszak do montazu profili RIGIPS C RIGISTIL
do konstrukcji no$nej budynku
Dtugos¢ 300 mm
Grubos¢ 1 mm
Najwyzszej jakosci stal ocynkowana
Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka
ocynku
® |dealnie dopasowany do pozostatych elementéw
systemu
® Badania nosnosci catych zestawodw - profile
i akcesoria

Uchwyt RIGIPS ES do CD 60 o dt. 125 mm

Najwazniejsze wtasciwosci: >
® Uchwyt do montazu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
do konstrukcji no$nej budynku '
® Dtugosc 125 mm
® Grubos¢ 1 mm
® Najwyzszej jakosci stal ocynkowana ‘ &
® Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka ?
ocynku
® |dealnie dopasowany do pozostatych elementdéw
systemu /'
® Badania nosnosci catych zestawow - profile ~
i akcesoria

Uchwyt RIGIPS bezposredni GL9 di. 125 mm

Najwazniejsze wtasciwosci:
® Uchwyt do montazu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
do konstrukcji nosnej budynku
Dtugosc¢ 125 mm
Grubos¢ 1 mm
Najwyzszej jakosci stal ocynkowana £
Zabezpieczenie obustronne przed korozjg powtoka jt%
ocynku
® |dealnie dopasowany do pozostatych elementéw
systemu
® Badania nosnosci catych zestawoéw - profile
i akcesoria

Isover & Rigips "weber
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Masy szpachlowe

VARIO

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Masa konstrukcyjna do wstepnego
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych
z uzyciem tasmy zbrojacej

® Najwyzsza wytrzymatos¢ mechaniczna,
niewielki skurcz, wysoka przyczepnosé
do podtoza

@fRigips 25w

Q1 Zaczyna

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wzmocniona wtdknami, gipsowa masa
szpachlowa do spoinowania potaczen
ptyt gipsowo-kartonowych z uzyciem
fizelinowej lub papierowej tasmy zbroja-
cej

°* Wysoka wytrzymatosé¢ na spekania,
wysoka wydajnosé, mozliwosé mieszania
recznego lub mechanicznego

~m—

i st szpaChlow

Wimcenlons widkna: 3
90 spsinewania phyt sipsows kartonamych

Gﬂf'gﬁ 25kg
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SAINT-GOBAIN

Premium Light

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Masa do wstepnego szpachlowania
z tasma zbrojacy i finiszowego szpachlo-
wania ptyt gipsowo-kartonowych

® Duza tatwos¢ naktadania, wysoka wy-
dajnosé, najwyzsza gtadkosé uzyskanej
powierzchni, tatwe szlifowanie

Q2-Q3 Konczy

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Wzmocniona polimerami, wykoncze-
niowa masa szpachlowa przeznaczona
do finiszowego szpachlowania ptyt
gipsowo-kartonowych w standardzie
Q2i Q3

® Masa moze byc¢ réwniez przeznaczona
do catopowierzchniowego szpachlowa-
nia podtozy mineralnych takich jak tynki
gipsowe oraz cementowo-wapienne

p——

Q2-03
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Wytyczne montazowe

dotyczagce rekomendowanych produktow
Saint-Gobain

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

np. ISOVER Draftex Profi lub Membrana Dachowa ISOVER
Najwazniejsze wtasciwosci:

® Membrany wysokoparoprzepuszczalne
ISOVER moga by¢ montowane bez-
posrednio na termoizolacje uktadanag
miedzy krokwiami.

® Membrana przepuszcza pare wodna
i stuzy do uszczelnienia pokry¢ zasadni-
czych, ktérych nie moze zastepowad.

® Membrana nie moze by¢ pokryciem
tymczasowym, a jej utozenie powinno
by¢ wykonane jednoczesnie z pokryciem
zasadniczym.

® Membrane montuje sie cienka wtdkning
do wewnatrz, a grubszg z napisami
na zewnatrz.

® Zasadnicze mocowanie membrany
stanowi dobrze docisnieta kontrtata.

® Szczelnos¢ powtoki zalezy od sposobu
wykonania potaczen membrany
ze wszystkimi elementami tworzacymi
dach. Czym potgczenie jest szczelniejsze,
tym powtoka lepiej zabezpiecza dach.

® Wszystkie potgczenia z elementami
przechodzacymi przez membrane, wokot
komindw, wytazéw, okien dachowych
najlepiej jest sklei¢ za pomoca tasm
samoprzylepnych lub klejéw scisle
przeznaczonych do tego celu tak, aby jej
fragmenty byty wywiniete ku gdrze.

Isover @|Rigips Tweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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Wetna mineralna ISOVER miedzy krokwiami

np. ISOVER Super-Mata Plus, ISOVER Super-Mata, ISOVER Uni-Mata

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Mate z wetny mineralnej szklanej ISOVER
po wyjeciu z rolki nalezy rozwingé,
kilkukrotnie strzepnad i odczekac,
az mata rozprezy sie do swojej
deklarowanej grubosci.

® Mate docina sie w poprzek maty
na odcinki o szerokosci wiekszej
o 1do 2 cm od rozstawu krokwi tak, aby
termoizolacja mogta by¢ zamontowana
z lekkim wciskiem.

® Sprezystosé¢ wetny mineralnej szklanej
pozwala na jej szczelne przyleganie
do bokoéw krokwi. Utozenie powinno
gwarantowac szczelnosc¢ potgczen i brak
jakichkolwiek pustek lub szczelin, ktore
umozliwiatyby straty ciepta.

® Zaleta stosowania mat jest ograniczenie
ilosci odpadoéw podczas przycinania
materiatu do zadanej szerokosci.

® Przed wykonaniem kolejnych etapow
zabudowy poddasza termoizolacja
powinna by¢ zabezpieczona przed
wypadaniem za pomoca sznurka lub
drutu mocowanego do spodu krokwi.
Przy niewielkich rozstawach krokwi
niektére rodzaje wetny mineralnej
szklanej (np. Super-Mata Plus, Super-
Mata, Profit-Mata dla grubosci 2100 mm
dociete z odpowiednim naddatkiem)
utrzymuja sie pomiedzy konstrukcja
krokwi, eliminujac koniecznos¢ stosowa-
nia sznurka lub drutu.

® Nalezy pamietac¢ o szczelnym zaizolowa-
niu murtaty w celu zapewnienia ciggtosci
izolacji. Wetne docig¢ w zaleznosci
od kata nachylenia dachu.
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Wetna mineralna ISOVER pod krokwiami

Najwazniejsze wtasciwosci:

Mate z wetny mineralnej szklanej ISOVER
po wyjeciu z rolki nalezy rozwinaé,
kilkukrotnie strzepnac i odczekad,

az mata rozprezy sie do swojej
deklarowanej grubosci.

W przypadku stosowania dwuwarstwo-
wego uktadu termoizolacji potaci da-
chowej dolna warstwa wetny mineralnej
przylega do spodu krokwi i jest uktadana
prostopadle do ich przebiegu.

Warstwe termoizolacji podtrzymuja
profile montazowe do ptyt gipsowo-kar-
tonowych, po uprzednim nasadzeniu
wetny mineralnej na wieszaki lub uchwy-
ty profili montazowych.

Utozenie powinno gwarantowad
szczelnos$dé potgczen i brak jakichkolwiek
pustek lub szczelin, ktére umozliwiatyby
straty ciepta.

Isover @%: Rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

np. ISOVER Multimax 30, ISOVER Super-Mata

"weber
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Paroizolacja

np. folia paroizolacyjna o statym oporze dyfuzyjnym ISOVER Stopair 1104 lub
memlbrana paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym np. ISOVER Vario®
XtraSafe, ISOVER Vario® KM Duplex UV.

Najwazniejsze wtasciwosci:

® Paroizolacje uktada sie po utozeniu
termoizolacji od wewnatrz poziomo
lub rownolegle do krokwi w zaleznosci
od potrzeb i stopnia skomplikowania
konstrukcji wiezby dachowe;.

® Niezaleznie od sposobu rozpinania
paroizolacji powinno sie jg uktadad
z lekkim naprezeniem - lekko naciggajac.

® Brzegi paroizolacji powinny zachodzi¢
na siebie na zaktad i zostac sklejone
tasma dwustronnie klejagcg wewnatrz
zaktadu, kiedy tgczenie wypada
na profilach montazowych Rigips Ultrastil
lub Rigips Rigistil do ptyt gipsowo-
-kartonowych Rigips PRO (4PRO) lub
tasma jednostronng na zewnatrz zaktadu
w pozostatych przypadkach.

® Folie paroizolacyjng mocuje sie do profili
systemowych podtrzymujgcych druga
warstwe wetny mineralnej pod krokwiami
przy uzyciu tasmy dwustronnej np. dla
folii paroizolacyjnej ISOVER Stopair
104 lub przy pomocy rzepdw dla
ISOVER Vario® XtraSafe.

® Jesli paroizolacja mocowana jest za
pomocya zszywek do rusztu drewnianego,
po zastosowaniu zszywek trzeba miejsca
przebicia zaklei¢ kawatkami tasmy
samoprzylepnej.
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Btedne i poprawne rozwigzanie detali

pod wzgledem cieplno-wilgotnosciowym

Rozwigzanie btedne Rozwigzanie poprawne

Nieodpo-
wiednia
grubosé
wetny ukta-
danej miedzy
krokwiami
lub jedno-
warstwowy
uktad termo-
izolacji

Brak
ciggtosci
paroizolacji
lub niewta-
$ciwy sposéb
jej montazu
(nieszczel-
ne potacze-
nia)

Brak lub
niewtasciwa
warstwa
wstepnego
krycia

z nieskutecz-
na wentylacja
potaci

Isover @|Rigips Tweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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Vademecum Projektowania

www.strefa-projektanta.pl

Przygotowane materiaty to zestaw infor-
macji, przyktadow projektowych, obliczen,
rysunkow i innych narzedzi, przygotowa-
nych, by wspieraé prace projektantdw oraz
innych oséb biorgcych udziat w procesie
budowlanym przy stosowaniu izolacji z wet-
ny mineralnej szklanej i skalnej oraz innych
materiatéw budowlanych SAINT-GOBAIN.

Odwiedz VADEMECUM PROJEKTOWANIA,
BIBLIOTEKE CAD i BIM oraz modut
poswiecony TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKOW.

Informacje zawarte w serwisie powstaty
przy wspodtpracy z Matopolskim Centrum
Budownictwa Energooszczednego oraz
innymi Ekspertami z zakresu fizyki budowli
i prezentuja aktualny na dzien opracowania
materiatdow stan wiedzy i doswiadczenia

SAINT-GOBAIN z dziedziny fizyki budowli,
w tematyce ochrony cieplnej, akustycznej
i bezpieczenstwa pozarowego wraz

ze stosownymi przepisami i wymaganiami
w tym zakresie.

BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO
ISOVER RIGIPS WEBER

W razie potrzeby dodatkowych informacji
technicznych o produktach i rozwigzaniach
ISOVER RIGIPS WEBER zapraszamy do
konsultacji z Inzynierami Doradztwa Tech-
nicznego.

Bezptatna infolinia 0 numerze 800 163 121
dostepna jest od poniedziatku do pigtku

w godzinach 8.00-17.00,

e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

STREFA
PROJEKTANTA

%= TERMOMODERNIZACJA

oo

WWW.STREFA PROJEKTANTA.PL

Isover
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Informacja techniczna
o produktach i rozwigzaniach
800 163 121
e-mail:
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702




